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Forschung und Entwicklung im
Bereich des Kunststoffrecyclings

Das Kompetenzzentrum Interzero Plastics Innovations d.o.o. ist auf die
Forschung und Entwicklung von Recyclingkunststoffen spezialisiert und ein
fuhrender europaischer Innovator im Bereich nachhaltiger “zero waste
solutions”. Das Expertenteam des Zentrums entwickelt mafigeschneiderte,
hochqualitative modifizierte Kunststoffe aus einer Vielzahl von Abfallsam-
melstromen, um nachhaltigere Produkte und Produktionsprozesse zu
erzielen und gleichzeitig Unternehmen dabei zu helfen, ihre CO_-Emissionen
und den Einsatz von Primarrohstoffen zu reduzieren.

Um Unternehmen bei der reibungslosen Umstellung auf
den Einsatz von Recyclingkunststoff in ihrer Produktion
zu unterstltzen, treibt das Kompetenzzentrum seine
Forschung und Entwicklung kontinuierlich voran, um die
spezifischen Qualitatsanforderungen an Kunststoffe
und die Produktionsbedlrfnisse seiner Kunden zu
erflllen. Dank der Kombination aus multidisziplinarem
Know-how und der einzigartigen Entwicklung von
mafgeschneiderten, nachhaltigen “zero waste solutions”
unterstitzt Interzero seine Kunden in ganz Europa mit
effizientem Recycling.

Akkreditierung

Im Jahr 2020 erhielt Interzero Plastics Innovations
d.o.o. die internationale Akkreditierung SIST EN
ISO/IEC 17025:2017 durch die slowenische
Akkreditierungsstelle Slovenska akreditacija (SA)

und die Europaische Kooperation flr Akkreditierung
(EA). Mit der Akkreditierungsnummer L-116 im

Bereich Prifung (SIST EN ISO/IEC 17025:2017)

bieten konforme Labordienstleistungen eine breite
Palette von Forschungsprojekten, Qualitatskontrollen,
Entwicklungen und Problemldsungen, einschlieflich
Fehleranalysen, flr fortschrittliche Recycling-

und Primarkunststoffmaterialien und die daraus
entstehenden Produkte. Jedes Jahr erweitert das
Kompetenzzentrum sein Dienstleistungsportfolio an
Methoden Uber die Akkreditierung nach SIST EN ISO/IEC
17025:2017 hinaus und stellt dabei kontinuierlich die
Kompetenz und Exzellenz seines Labors im Bereich des
Kunststoffrecyclings, der Entwicklung und der Analyse
unter Beweis.
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Unsere Leistungen
fur “zero waste solutions”

Das Kompetenzzentrum bietet ein breites Spektrum an Aktivitaten, um
Kunden bei der Bewaltigung der Herausforderungen, die in der gesamten
Kunststofflieferkette auftreten, zu unterstutzen, einschliefilich Fragen

zu Sicherheit, Qualitat, Recycling, Verarbeitbarkeit, Prozessentwicklung,
Abbaubarkeit, Gesetzeskonformitat und Leistung. Um den anspruchsvollen
Anforderungen des Kunststoffrecyclingmarktes gerecht

zu werden, werden die folgenden Service-Leistungen angeboten:

1. Entwicklung neuer, mafRgeschneiderter, hochquali- 3. Akkreditierte Materialprifungen sowie Analysen nach
tativer Materialien aus Abfallen der Bereiche Post intern entwickelten Methoden.
Consumer (PCR, Leichtverpackungen), Post Consumer
Commercial (PCC) und Post Industrial (PIR) sowie
Compounds mit neuer Polymermatrix.

4.Technische Qualitatsbewertung von Recycling- und
Priméarkunststoffen, Uberwachung der Relevanz und
Compliance dieser Materialien mit EU- (z.B. REACH)

2.Umfassende Beratungsdienstleistungen, die darauf und anderen internationalen Rechtsvorschriften.
abzielen, nachhaltige Kunststoffrecycling-Prozesse in
verschiedenen Geschafts- und Endnutzeranwendungs-
bereichen zu etablieren.

5.Bewertung der Recyclingfahigkeit nach Prifstandard
»Made for Recycling“ von Interseroh+.
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Interzero Plastics Innovations

ist auf die Forschung

und ein Entwicklung von
Recyclingkunststoffen spezialisie
und ein fithrender europaischer
Innovator im Bereich von
nachhaltigen

“zero waste solutions”.
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In der modernen Pilotanlage umfasst die Verarbeitung von Kunststoffen
Vorbehandlungsverfahren wie Vermahlung, Schlammen, Waschen, Flotation,
Trocknen, Agglomerierung, Einfach- und/oder Mehrfachextrudierung mit
Compoundierung und dem Spritzgussverfahren. Dies kann in verschiede-
nen Chargengrofien durchgefuhrt werden, wobei Kunststoffe aus einer
Vielzahl von Wertstoffstromen verwendet werden.

EXTRUSION
Technische Daten:

- 3 Hauptschwerkraftforderer

- 2 Seitenforderer

+ Vakuum-Entgasungssystem

- Pelletierer

+ Messung von Druck und Temperatur

- Betriebsbereich:
- Max. Temperatur 400 °C
- Durchsatzleistung 10 - 90 kg/h

Ausgestattet mit zwei Seitenbeschickungen und einem
gravimetrischen Dosiersystem ermdglicht der Doppel-
schneckenextruder die Verarbeitung eines breiten Spek-
trums thermoplastischer Kunststoffe, von Standard- und
technischen Primarrohstoffen oder Recyclingkunststoffen
bis hin zu hochgeflllten Compounds.

AGGLOMERATIONSSIMULATION
Technische Daten:

+ Gesamtvolumen: 100 |

- Rotierende Klinge: 2 Stick

- Feste Klinge: 6 Stlick

- Rotationsgeschwindigkeit: 750 U/min
+ Motorleistung: 30 kW

- Kapazitat (ca.): 80 - 100 kg/h

+ LagerkUhlsystem: wassergekuhlt

Mit diesem Materialaufbereitungsverfahren, kdnnen
Folien und flexible Kunststoffe physikalisch in Mahlgut
umgewandelt werden, welches fir die Zufihrung in den
trichter eines Extruders oder fir das direkte Spritzguss-
verfahren geeignet ist.
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SCHLAMMEN
Technische Daten:
- Einfulltrichter: 10 |

- Einspeisung: max. Drehzahl 50 Hz
+ Geblase: maximale Drehzahl 50 Hz

Die Elutriation wird fiir die Schwerkrafttrennung von klei-

nen Mengen an Kunststoffen eingesetzt, die mit spezifi-
schen Gewichten innerhalb eines vertikalen Luftstroms
direkt hinter dem Vibrationsférderer ausgelegt ist.
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SPRITZGUSSVERFAHREN
Technische Daten:
Schliekraft 50 t

Verschiedene Spritzgusswerkzeuge
(ISO 294, 1SO 3167) fur:

- Zugprlfung (1ISO 527)

- Charpy- und Izod-Versuche (ISO 179, ISO 180)
- Prufung der Entflammbarkeit (UL94)

- Abgestufte Farbtafeln

- Konditionierung nach 1SO 291

Die Spritzgussmaschine wird zur Herstellung von Kunst-

stoffteilen eingesetzt, mit dem Ziel, Produktionsprozesse
realitdtsnah nachzubilden und das entstehende Produkt

zur umfassenden Qualitatsbewertung zu nutzen.
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Physikalische und mechanische Analysen sind ein wichtiger Bestandteil
des Entwicklungs- und Produktionsprozesses von Kunststoffen. Die ver-
schiedenen Prufungen, die im Hinblick auf die Endanwendung durchgefuhrt
werden, bewerten ein breites Spektrum mechanischer Eigenschaften wie
Zugfestigkeit, Materialharte, Warmeformbestandigkeit und Erweichungs-
temperaturen, Berst-, Fall- und Hochstbelastungseigenschaften, Reif3festig-
keit und Schlagzahigkeit des Kunststoffmaterials. All dies dient der Bewer-
tung der Leistung von Kunststoffen unter verschiedenen Belastungsarten.

Mechanische Analyse

BESTIMMUNG DER KUGELDRUCKHARTE
Technische Daten:

+ Kugeldruckharte

- Kunststoffe und Ebonit

+ GemaR ISO 2039-1

+ Pruflast: 49N/ 132N/ 358 N/ 961 N

Die Materialharte wird mit dem Kugeldruckverfahren
welches die Widerstandsfahigkeit des Materials gegen
einen kugelformigen Korper, der mit konstanter Priflast
in das Material gedruckt wird, bewertet.

BESTIMMUNG DER SCHLAGZAHIGKEIT
NACH CHARPY UND 1Z0OD

Technische Daten:

+ Charpy und lzod

-+ 23°Cund-30°C

- Mit oder ohne Kerbe

+ GemaR ISO 179 und I1SO 180

Bei der Schlagprifung wird die Energie gemessen, die
das Material beim Bruch absorbiert, und gibt Aufschluss
Uber die Zahigkeit des Materials. Bei festen Kunststof-
fen wird die Prifung in der Regel durch Hammerschlage
auf die Probe durchgeflihrt (Charpy- oder Izod-Schlagpru-
fung). Die Prufung kann an einer Probe mit oder ohne
Einkerbung, bei 23 °C und -30 °C werden.
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BESTIMMUNG DER SCHLAGFESTIGHEIT NACH DEM
FREIFALLENDE DART-METHODE (FOLIEN)

Technische Daten:

- Methode A wird flir Materialien verwendet, deren
Schlagzahigkeit Massen von etwa 0,05 — 2 kg
erfordert, um sie zu zerbrechen.

- Methode B wird fiir Materialien verwendet, deren
Schlagzahigkeit Massen von etwa 0,3 — 2 kg
erfordert, um sie zu zerbrechen.

- GemaB ISO 7765-1

Die Dart Drop-Methode wird zur Bewertung der Schlagza-
higkeit oder Zahigkeit von Kunststofffolien verwendet.

BESTIMMUNG DER REISSFESTIGKEIT (FOLIEN) BESTIMMUNG DER FALLHOHE (FLASCHEN)
Technische Daten: Technische Daten:
Elmendorf-Methode: + Minimale Fallhohe: 0,77 m
- FUr Materialien wie flexible PVC- und - Maximale Fallhohe: 1,80 m
Polyolefin-Folien -+ Gerader und schrager Falltest
- Gemafs I1SO 6383-2 - Verfahren A, Statische Fallhdhenmethode

- Verfahren B, Eingrenzungsverfahren
- Gemafl ASTM D2463

Der Elemendorf Reidtest dient zur Messung der Reiffes-  Die Fallhdhe wird durch die Messung des Verformungswi-
tigkeit von Kunststofffolien. Es wird die Kraft gemessen, derstands eines blasgeformten Behalters bestimmt.

die erforderlich ist, um unter festgelegten Belastungs-

bedingungen aus einer vordefinierten Entfernung ein

WeiterreiBen, ausgehend von einem Einschnitt, der in ein  BESTIMMUNG DER HOCHSTLAST (FLASCHEN)
Muster aus dlnner flexibler Kunststoffbahn oder -folie

geschnitten wurde, voranzutreiben. Technische Daten:

- Messbereich: 0 — 2500 N

+ Geschwindigkeit: 0,1-1200 mm/min
- Traversenfahrt: 500 mm

- Gemafl ASTM D2659

Zur Bestimmung der Hochstlast wird eine nach unten
gerichtete Druckkraft auf einen blasgeformten Behalter
ausgeubt und dessen Verformungswiderstand gemessen.
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BESTIMMUNG DER
ZUGFESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Technische Daten:

+ Zugversuch

+ Zugmodul

+ Zugfestigkeit

+ Dehnung

- Gemaf ISO 527

Mit der Zugprifung wird ermittelt, wie sich Kunststoffe
unter kontrollierter Spannung verhalten, indem Zug-
modul, Zugfestigkeit und die Dehnung des Materials
bestimmt werden.
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BESTIMMUNG DER
WARMEFORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR (HDT)

Technische Daten:

- Belastung:
- Methode A: 1,80 MPa
- Methode B: 0,45 MPa
- Methode C: 8,00 MPa

- Heizrate: 120 °C/h

+ GemaR ISO 75-2

Die Warmeformbestandigkeit (HDT) wird durch Messung
des Steifigkeitsverlustes bei steigender Temperatur und
konstanter Kraft bestimmt.

BESTIMMUNG DER
VICAT-ERWEICHUNGSTEMPERATUR (VICAT)

Technische Daten:

- Belastung: 10 N oder 50 N
+ Heizrate: 50 °C oder 120 °C/h
- Gemaf3 ISO 306

Der VICAT-Erweichungspunkt bestimmt die Temperatur,
bei der eine Flachnadel die Probe unter einer bestimm-
ten Belastung und bei einem ausgewahlten gleichma-
Bigen Temperaturanstieg bis zu einer Tiefe von 1 mm
durchdringt.

BESTIMMUNG DER BIEGEEIGENSCHAFTEN
Technische Daten:

+ Biegemodul

- Biegefestigkeit

+ Biegebeanspruchung
+ GemaR ISO 178

Bei der Biegeprufung wird die Kraft gemessen, die
erforderlich ist, um eine Probe unter Dreipunktbelastung
zu biegen. Zur Bestimmung der Biegeeigenschaften
eines Kunststoffs, d.h. der Fahigkeit des Materials, einer
Verformung unter Belastung zu widerstehen, wird eine
Kraft auf die Probe ausgelbt und die daraus resultieren-
de Durchbiegung gemessen. Das Biegemodul gibt einen
Hinweis auf die Biegesteifigkeit eines Materials.
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Mechanische Analyse

SCHMELZINDEX (MFR UND MFI)
Technische Daten:

- Schmelze-MasseflieRrate (MFR)
- Schmelze-VolumenflieRrate (MFI)
- Temperaturbereich: 50 — 400 °C
- Belastung: 0,325 - 21,6 kg

- Gemaf3 ISO 1133

Die rheologischen Eigenschaften der Schmelze-Masse-
flieBrate und -VolumenflieBrate werden als Extrusionsge-
schwindigkeit eines thermoplastischen Kunststoffs durch
eine Offnung bei einer vorgegebenen Temperatur und
Belastung bestimmt.

ENTFLAMMBARKEIT VON KUNSTSTOFFEN
Technische Daten:

- Prifung der Entflammbarkeit von Kunststoffen
fur Teile in Geraten und Vorrichtungen

- Methoden: horizontal (HB) und vertikal
(V-0, V-1 und V-2)

- GemafRl UL94

Die Selbstverloschungsprifung fir Kunststoffe wird mit
zwei Methoden durchgeflihrt: horizontal (HB) und vertikal
(V-0, V-1 und V-2).

SIMULATION DER NAHINFRAROT SORTIERUNG (NIR)
Technische Daten:

- Erkennbare Arten von Kunststoffen: PE, PET, PR PS,
PVC und Zellulose/Zellulose. In dem vorhandenen
System kann eine passende Logik fur andere
Materialien entwickelt werden.

+ Qualitat der komprimierten Luft: 1ISO 8573-1
(Klasse 3.4.4)

- Betriebsdruck: 5,5 bar

- IR-Messbereich: 760 — 2500 nm

Der NIR-Scanner simuliert den Sortierprozess in Sortier-
anlagen, indem er verschiedene Polymere erkennt und in
vordefinierte Strome einteilt.

=

MOBILE NAHINFRAROT-SPEKTROSKOPIE (NIR)
Technische Daten:

+ Messprinzip: Hochleistungs-NIR-Spektrometer

- ldentifizierung verschiedener Kunststoffarten

- 6 Wolfram-Halogenlampen

- Aufldsung: 1 % der Wellenlange

+ IR-Messbereich: 1450 — 2450 nm

- Detektor: PbS-Zeilenarray-Detektor mit 256
Bildpunkten

Die NIR-Spektroskopie mit einem mobilen NIR-Scanner
dient der schnellen Kunststofftypbestimmung vor Ort.

FLOTATIONSVERSUCH

Der Flotationsversuch simuliert ein industrielles Recy-
clingverfahren mit Partikeltrennung nach Dichte, das in
Schwimm-Sink-Behaltern angewendet wird.

11




ALTERUNGSSIMULATION
(TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT)

Technische Daten:

+ Alterungs-/Konditionierungskammer
- Temperaturbereich:
- Ohne Feuchtigkeit: -42 bis 190 °C
- Mit Feuchtigkeit: 10 bis 95 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 — 98 %

Die Alterungs-/Konditionierungskammer dient der kont-
rollierten Simulation verschiedener Umweltbedingungen
und der Evaluierung des Alterungsprozesses.

FARBMETRIK
Technische Daten:

- Fir Feststoffe, Granulate, Pulver, Pasten
und Flissigkeiten
- Reflexionsgrad und Transmissionsgrad
- SCI (mit Spiegelanteil)/SCE (ohne Spiegelanteil)
- GemafR ISO 11664-4:2019

Die Farbmetrik-Prtfung dient zur Bestimmung der
Koordinaten des L*a*b*-Farbraums nach CIE 1976,
einschlielich der Korrelate der Helligkeits-, Sattigungs-
und Farbtonverfahren zur Berechnung der euklidischen
Entfernungen.

MORPHOLOGISCHE PRUFUNG
(MIKROSKOPIE)

Technische Daten:

+ Optischer Zoom: 1 — 16x
- Digitaler Zoom: 17 — 30x
+ LED-Ringlicht-Beleuchtung

Mit Hilfe der optischen Mikroskopie werden die struktu-
rellen Merkmale von Polymeren, Verbundwerkstoffen und
Produkten bestimmt, was Ruckschlisse auf die Leis-
tungsfahigkeit des Materials zulasst. Bei der Untersu-
chung werden die Ausrichtung und die Verteilungshomo-
genitat anorganischer Fullstoffe, wie z. B. Fasern, sowie
durch Verunreinigungen oder Feuchtigkeit im Material
verursachte OberflachenunregelmagBigkeiten festgestellt.

SIEBANALYSE
Technische Daten:

+ Fritsch Analysette 3

+ Messbereich: 500 pm bis 10 mm
- Siebzeit: 3 - 20 Min. (ca.)

- Gemaf3 DIN 66165

Bestimmung der PartikelgroRenverteilung von Materiali-

en mit makroskopischen Partikelgroen. Das Verfahren

umfasst mehrere Schichten von Sieben mit unterschied-
lichen Maschenweiten.

BESTIMMUNG VON NATRIUMCHLORID (NaCl)
Technische Daten:

+ Titration von Chloriden mit AgNO,

+ Analyse in einem neutralen oder schwach
alkalischen Medium

+ Eine K,CrO,-Lésung wird als Indikator verwendet

Der Natriumchlorid-Salzgehalt (NaCl) wird durch Titration
analysiert, um die Chloridionen-Konzentration in einer
Wasserprobe zu bestimmen.
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SPIEGELGLANZ
Technische Daten:

+ Ein Glanzwinkel von 45 Grad wird fur Folien mit
mittlerem und niedrigem Glanzgrad empfohlen.
- Gemafl ASTM D2457

Der Spiegelglanz bezeichnet die Fahigkeit einer Poly-
meroberflache, Licht in eine bestimmte Richtung zu
reflektieren, und wird analysiert, um die Glanzoptik von
Folien und Oberflachen zu messen.

VERKLUMPUNGSTEST

Technische Daten:

+ Gemaf APR PET-S-08
Mit dem Verklumpungstest lassen sich Polymere mit
niedrigem Schmelzpunkt oder andere Verunreinigungen

in gewaschenen und ausgeschlammten PET-Flakes
nachweisen.
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BESTIMMUNG DER DICHTE
Technische Daten:

- Immersionsverfahren fir hohlraumfreie Feststoffe
- GemaR ISO 1183-1

Die Massenkonzentration eines Stoffes wird nach der
Immersionsmethode als Verhaltnis der Masse eines
bestimmten Volumens dieses Stoffes bei 23 °C zu dem-
selben Volumen entionisierten Wassers bestimmt.

VERNETZUNGSGRAD (PE-X)
Technische Daten:
- Fir Rohre und Formstlcke aus vernetztem
Polyethylen (PE-X)

- Losungsmittel: Xylol
- GemafR 1SO 10147

Der Vernetzungsgrad von Rohren und Formstuicken aus
vernetztem Polyethylen (PE-X) wird als Gelgehalt nach der
Lésungsmittelextraktion gemessen.
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Die thermische Analyse von Kunststoffen zielt darauf ab, die Eighung
eines Materials fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu bestimmen,
indem sie Informationen Uber die thermischen Eigenschaften und
Ubergange liefert. Bei der chemischen Analyse wird eine breite

Palette von Methoden eingesetzt, um die grundlegenden chemischen
Strukturinformationen von Materialien zu ermitteln.

THERMOGRAVIMETRISCHE ANALYSE (TGA)
Technische Daten:

+ Maximale Temperatur: 1100 °C

+ Heizrate: 0,02 bis 150 °C/min

+ Messbereich: =5 g

+ Auflésung: 0,1 pg

+ Atmosphare: Luft, Stickstoff (N,)
und Sauerstoff (0,)

- GemafR ISO 11358

Um die Zusammensetzung einer unbekannten Probe zu
bestimmen, bietet die thermogravimetrische Analyse
(TGA) eine quantitative Messung der Massenanderung
von Materialien, die mit dem Ubergang der Probe und
dem thermischen Abbau verbunden ist, als Funktion der
Temperaturanderung in einer kontrollierten Atmosphare.
Die Thermogravimetrische Analyse und Infrarotspektro-
skopie (TGA/FTIR) kénnen kombiniert werden, um eine
detaillierte FTIR-Analyse der bei der TGA entstehenden
Gase durchzuflhren.

DYNAMISCHE DIFFERENZKALORIMETRIE (DSC)
Technische Daten:

+ Max. Temperatur: -100 bis 700 °C

+ Heizrate: 0,02 bis 300 °C/min

+ Atmosphare: Luft, Stickstoff (N,) und
Sauerstoff (0,)

+ GemafR ISO 11357

Die Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) bestimmt
die Energie, die ein Material beim Erhitzen oder Abkuhlen
absorbiert oder abgibt. Die DSC liefert Daten aus den
Stadien der Biegung, des GlasUbergangs, der Kaltkristal-
lisation und des Schmelzens des kristallinen Anteils, die
zur Bewertung der Reinheit, der Qualitat, der Materialver-
traglichkeit und der Auswirkungen von Zusatzstoffen des
Kunststoffs herangezogen werden konnen.

ELEMENTARANALYSE (XRF)
Technische Daten:

- 50 W Pd-Endfenster-Rontgenrohre

- HOPG-Kristall (besondere Form des Graphits)

- Rontgenstrahlen regen die Atome der Probe an,
Strahlung zu emittieren. Diese Strahlung wird von
einem Halbleiterdetektor gemessen.

- Messung der folgenden Elemente: Cl, Cr, Zn, Br, Cg,
Sb, Hg und Pb.

- Geméas DIN 514182

Die Rontgenfluoreszenzanalyse (XRF) dient zur Bestim-
mung der Elementzusammensetzung von Materialien, der
chemischen Zusammensetzung und der Konzentration
einzelner Elemente. Jedes der in einer Probe vorhande-
nen Elemente erzeugt eine charakteristische Fluores-
zenzstrahlung — einen identifizierbaren ,Fingerabdruck®.
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BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTS:
KARL-FISCHER-VERFAHREN

Technische Daten:

- Karl-Fischer-VerfahrenGemaf 1ISO 760
- Methode B2 nach ISO 15512

Die Karl-Fischer-Titration ist eine Methode zur Bestim-
mung des Wassergehalts von gasformigen, flissigen
oder festen Stoffen in Konzentrationen von nur wenigen
ppm.

FEUCHTIGKEITSGEHALT
Technische Daten:

- Masseverlust bei der Trocknungsmethode

+ Gilt nur fur Materialien mit einem Feuchtigkeitsge-
halt von nicht mehr als 10 %.

- Gemafl ASTM D6980

Die Methode des Trocknungsverlustes wird zur Be-
stimmung der Oberflachenfeuchtigkeit eines Materials
verwendet.

INFRAROTSPEKTROMETRISCHE ANALYSE
(FTIR)

Technische Daten:

-+ ,Fingerabdruck“-Technik

- Spektrale Bibliothek

+ ATR-Kristall und TGA-IR-Modul

- Feste, flissige und pulverférmige Stoffe
- GemaB DIN 51451

Die infrarotspektrometrische Analyse (FTIR) kann bei
festen, flissigen und pulverférmigen Stoffen als zuverlas-
siges Analyseinstrument zur Identifizierung von Polyme-
ren und zur Bewertung der Qualitat von Kunststoffen
eingesetzt werden.

GC-MS-ANALYSE
Technische Daten:

GC-MS-Gerat mit folgenden Merkmalen:

+ Durchflussregelung mit konstantem Druck,
konstantem Saulendurchfluss und konstanter
linearer Geschwindigkeit

- Massenanalysator und -detektor, Massenbereich
m/z 1,5 bis 1090

- Hochgeschwindigkeits-Scanrate von 20.000 amu/s

- Saugvermogen 190 I/s und 170 I/s (He),
Turbomolekularpumpe differential

- Extraktionssystem

- Durchflussrate der Saule bis zu 15 ml/min

Die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS)
ist ein leistungsfahiges Instrument zur Uberwachung von
Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden. Sie nutzt die
Trennung der vom Analyten emittierten gasférmigen lo-
nen entsprechend den Unterschieden in ihrer Masse und
Ladung, um die qualitative und quantitative Identifizie-
rung der chemischen Zusammensetzung einer Substanz
zu erleichtern.
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Interzero Plastics Innovations, d.o.o

[+ Limbuska cesta 2, 2341 Limbus, Slowenien
Telefon: + 386 2 613 0007

E-mail: info.ipi@interzero.de

Geschaftsfihrerin: Dr. Manica Ul¢nik-Krump

www.interzero.de/plastics-innovations




